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RESUMO

Este trabalho foi realizado no Municipio de Campos dos Goytacazes/RJ, durante o
qual se caracterizou tecnologicamente, quatro solos residuais coletados na regiao.
Procurou-se determinar as suas propriedades, tal como a analise das cores pos
queima, visando a sua utilizagdo em ceramica artistica. Para tal, foram realizados 0s
seguintes ensaios: granulometria (por peneiramento e sedimentacdo), analise
quimica por fluorescéncia de raios X e a identificagdo mineraldgica por difragcdo de
raios X. Esses foram realizados nos Laboratdrios da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), assim como secagem a 110° C e queima a
diferentes temperaturas (500° 7509 950° e 1050° C). Os resultados analisados
mostraram a composicao fisica, quimica e mineralégica da matéria prima. Apds a

queima foi possivel observar diversas variagdes de cores.
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INTRODUCAO

O homem primitivo hd milhares de anos, ja utilizava materiais do solo como
pigmentos para fazer pinturas nas paredes das cavernas. Mais tarde, no periodo
neolitico, os engobes foram utilizados na producéo de ceramicas ). Os engobes s&o
uma mistura de argila liquida, 6xidos e outros componentes, que podem ser

@ Atualmente, existe uma grande

aplicados em uma peca antes da esmaltagao
variedade de engobes, naturais e industrializados, para os mais diversos tipos de
produtos.

O Brasil é um grande produtor de materiais ceramicos, possuindo um grande
numero de jazidas de argilas e diversos pélos ceramicos. Um destes pélos situa-se
na regidao Norte do Estado do Rio de Janeiro, local onde se encontra instalada a
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

O presente trabalho é parte de uma dissertagdo de mestrado, que tem como
principal meta contribuir com o Projeto Caminhos de Barro, na melhoria de
tecnologia de uso de engobes. O projeto Caminhos de Barro (CB), implantado pela
UENF no ano 2000, tem como finalidade capacitar na arte ceramica artesanal as
comunidades excluidas do processo industrial na producédo de tijolos e telhas, das
mais de cem industrias cerdmicas existentes no Municipio de Campos dos
Goytacazes — RJ ©.

As artesas do projeto fazem atualmente, artefatos ceramicos com a matéria-
prima da regido, mas o material de acabamento das pecas, no caso o engobe, &
comprado ou entao usado o da prépria regido, sem nenhum estudo prévio. A falta de
estudo destes materiais regionais, para a fabricacdo do engobe, gera problemas na
producdo destes artefatos, inutilizando-se varias pecgas. Portanto, este artigo
apresenta o estudo de diferentes tipos de solos residuais encontrados no Municipio,
visando aplicagdo destes em ceramica artistica. Para tal foram caracterizadas as
amostras e realizaram-se 0s seguintes ensaios: granulometria (por peneiramento e
sedimentacdo), andlise quimica por fluorescéncia de raios X e a identificacdo
mineraldgica por difragdo de raios X. Apos secagem a 110° C, os corpos de prova
foram levados ao forno eletrénico programavel nas temperaturas de 500°C, 750°C,
950°C e 1030°C. Para cada temperatura foram feitos quatro corpos de prova que
foram pintados com o pigmento natural proveniente de cada solo coletado, tendo-se
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um total de 20 corpos de prova analisados. Estes ensaios foram realizados nos
Laboratérios da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

OBJETIVOS

Estudar diferentes tipos de solos residuais visando aplicagcao de engobes em
ceramica artistica. Contribuir com o projeto Caminhos de Barro, fornecendo
informagdes técnicas sobre a matéria prima a ser utilizada no acabamento dos

artefatos ceramicos produzidos pelas artesas.
CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO

O Municipio de Campos dos Goytacazes esta localizado na Regido Norte do
Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente a 279 km da capital estadual (Figura 1),
Rio de Janeiro, com area de 4.032 km? sendo o maior municipio do Estado e
possuindo uma populagdo de 434.008 habitantes . As amostras analisadas e
apresentadas neste trabalho foram coletadas na unidade geolégica Sao Fidélis, mais
precisamente as margens da Lagoa de Cima (Figura 2).

Espirito Santo
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Rio de Janeiro
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Figura 1: Localizag&do da area: Municipio de Campos dos Goytacazes-RJ.
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GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA
A Regido Norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, apresenta as seguintes

divisdes geomorfologicas:

- As serras e morrotes da regido constituidas por rochas granito-gnassicas do
Embasamento Cristalino, formadas durante o periodo pré-cambriano;

- Os Tabuleiros da Formacéao Barreiras, elevagoes, de topo plano, com suave
declividade para o mar; formadas durante o Plioceno;

- E a Planicie Quaternaria, composta por sedimentos holocénicos de origem

deltaica e aluvionar.

ENQUADRAMENTO GEOLOGICO

Geologia da Area de Estudo
As rochas gnaissicas e os migmatitos da unidade S&o Fidelis tém a maior
distribuicao e extensao entre todas as outras unidades pré-cambrianas presentes no
Municipio. Apresentam contatos transicionais para as rochas das unidades Angelim
e Santo Eduardo e muitas vezes contatos bruscos, por falhamentos, com a unidade
Angelim e também aparecem de forma ilhada nos sedimentos da Formacéo
Barreiras. Os minerais mais importantes dessa unidade sdo: de k-feldspatos,

granada, sillimanita, biotita, quartzo, plagioclasio, oligoclasio a andesina®.

Pedologia
Os solos residuais encontrados sao originarios do intemperismo das rochas
gnaissicas e migmatiticas. Esses solos possuem variadas coloracdes que refletem
as concentragcdes mineralégicas encontradas na rocha matriz.
Entende-se por intemperismo o conjunto de modificacbes de ordem fisica e
quimica que atuam no meio geoldgico, isto é, diferentes processos presentes na

superficie terrestre responsaveis pela transformacéo das rochas em solos.

MATERIAIS E METODOS
A realizagcao deste trabalho compreendeu as seguintes etapas:
Identificacao e mapeamento das amostras

Os locais, nos quais foram retiradas amostras de solos, foram espacializados
por meio de GPS e plotados em um mapa geolégico (Figura 2).
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Caracterizacao dos materiais por meio de analises fisicas e quimicas
¢ Andlise Granulométrica
Os ensaios foram feitos por, via umido por peneiramento e sedimentacao
conforme a NBR 7181® no Laboratério de Mecanica dos Solos do
LECIV/CCT/UENF. As amostras analisadas foram os solos residuais coletados e a
argila utilizada para confeccdo dos corpos de prova, que foram pintados com

engobes.

e Massa Especifica Real dos Graos
Os ensaios foram realizados de acordo com a NBR 6508

e Andlise Quimica Quantitativa
Os ensaios foram realizados através de Espectroscopia de Energia Dispersiva
de Raios-X (EDX), em um equipamento Shimadzu EDX-700, sob a condicado de
ajuste de “vacuo de dois canais”. Os solos foram passados na peneira #200 e
analisados na forma de pé.

¢ Difracdo de Raios-X
Os ensaios de difracdo de raios-X (DRX) também foram realizados em
amostras na forma de p6 e passadas na peneiras #200, num difratdmetro Bruker-
AXS D5005, operando com radiagdo Co-Ka e 20 variando de 5°a 80°.

e Preparacao dos Engobes e Confecgéao dos Corpos de Prova

Para a preparagao de cada engobe separou-se 50g solo, passou-se na peneira
# 200 e acrescentou-se 40 a 60 ml de 4gua com uma gota de silicato de sodio.
Indicado para uma melhor cobertura da peca e evitar a decantagdo do engobe ©.

Os corpos de prova foram confeccionados por extrusdo na forma prismética
(10,0 x 2,54 x 1,0 cm?3) e secos em estufa a 110° C por um periodo de 24 horas.
Depois foram pintados com os engobes e retornaram a estufa por mais 24 horas.
Apés esta secagem, os corpos de prova foram levados ao forno eletrdnico
programavel nas temperaturas de 500°C, 750°C, 950°C e 1050°C. Para cada
temperatura foram feitos quatro corpos de prova que foram pintados com o pigmento
natural proveniente de cada solo coletado, tendo-se um total de 20 corpos de prova
analisados.
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RESULTADO E DISCUSSOES

A Figura 2 mostra o Mapa Geoldgico da area de estudo, proxima a Lagoa de

Cima, com a identificacao dos pontos coletados.
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Figura 2: Pontos coletados localizados no Mapa Geolégico (Fonte: DRM).

Seguem, em forma de tabela, os resultados dos ensaios. As denominagbes S1, S2,
S3, S4 representam as amostras de solos residuais coletadas e a A1 denomina uma
argila, também da regido de Campos, que foi utilizada para confeccao dos corpos de

prova que foram pintados com engobes.
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Tabela 1: Resultado da analise granulométrica

Argila Silte Areia (%) Pedregulhos (%)
Pontos de coleta
(%) (%) Fina Média  Grossa Fino Médio Grosso
S1 32 24 11 21 12 1 - -
S2 54 7 9 18 12 - - -
S3 18 32 19 17 13 2 - -
S4 17 39 12 17 13 2 - -
A1 51 45 3 - - - - -

Sao apresentadas a seguir as faixas granulométricas dos solos (S1, S2, S3 e
S4) analisados:

e Fracao Argila: A variagdo do teor de argila dos solos ficou entre 17% e
54%;

e Fracao Silte: A quantidade desta fragao ficou entre 7% e 39%;

e Fracao Areia Fina: A faixa de variagao ficou entre 9% e 11%;

e Fracao Areia Média: Variou de 17% e 21%;

e Fracao Areia Grossa: A faixa de variacao ficou entre 12% e 13%;

e Fracao Pedregulho Fino: Variou entre 1% e 2%. Esta fragdo nao
apareceu na amostra de solo S2.

Analisando os dados obtidos pode-se verificar que as amostras S1 e S2 foram
classificadas como argilas inorganicas de alta plasticidade e as amostras S3 e S4
como argilas inorganicas de média plasticidade.

Os engobes produzidos com as amostras S1 e S2 foram o0s que
apresentaram melhor aplicagdo e melhor aderéncia nos corpos de prova. Isto
ocorreu porque as amostras S1 e S2 apresentaram granulometria mais fina que as
amostras S3 e S4, com mais quantidade de argila, menor fracdo de areia e de silte,
0 que facilitou a pintura dos corpos de prova. A argila utilizada para confecgcédo dos
corpos de prova apresentou uma predominancia de material fino ndo havendo
nenhuma porcentagem de areia média a grossa, indicando um material apropriado a
modelagem de artefatos ceramicos.
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Tabela 2 : Resultado da massa especifica real dos graos

Pontos Massa Especifica Real dos Gréaos (g/cma)
S1 2,64
S2 2,64
S3 2,71
S4 2,72

Nota-se que os resultados da massa especifica real dos graos dos solos
estudados apresentam-se dentro da faixa de valores da regido do Municipio de
Campos dos Goytacazes/RJ estudada por Alexandre © que encontrou uma faixa de
valores entre 2,54 a 2,77 g/cm?®, significando uma composicdo quimica similar. Pode-
se verificar que as amostras S3 e S4 apresentaram valores mais alto que S1 e S2,
este fato ocorre devido a maior presenca de Oxidos de ferro nestas amostras,
conforme pode ser notado nas analises quimicas a seguir, nas tabelas 3, 4, 5 e 6,
que apresentam as composi¢cdes quimicas dos solos residuais apds secagem a
110°C.

Tabela 3 — Composicao quimica do solo S1

Componentes Si02 A|203 F8203 SO3 Ti02 Kzo V205 ZI’Oz CUO3 G8203

% 48,64 (43,90 | 4,02 |1,65|0,91|0,75| 0,09 | 0,023 | 0,02 | 0,01

Tabela 4 — Composi¢ao quimica do solo S2

Componentes | SiOz | Al203 | Fe203 [ TiO2 | SOs | K2O | V205 | ZrO2 | Ir203

% 49,70 (45,16 | 1,80 |1,33|1,31|0,58| 0,08 | 0,03 | 0,02

Tabela 5 — Composi¢ao quimica do solo S3

Componentes | SiO2 | Al203 | Fe203 | TiO2 | SOz | V20s | ZrO»

% 47,63 |42,25| 7,63 | 1,34 | 1,06 | 0,08 | 0,02

Tabela 6 — Composi¢ao quimica do solo S4

Componentes | SiOz | Al2O3 | FexOz | TiO2 | SOs | K20 | V205 | ZrO2

% 45,28 141,70| 9,27 | 1,75 | 1,38 0,48 | 0,14 | 0,02
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Apés analisar as tabelas acima, observa-se que dentre os 6xidos quantificados,
0s que apresentam maiores teores sao: SiO,, Al,O3, Fe>O3 e TiO,. Esta variagao vai
influenciar nas cores obtidas, como se pode averiguado a seguir, na Figura 3, onde
sao apresentados o0s corpos de prova pintados com os pigmentos naturais (engobe)

a 110°C e queimados a diversas temperaturas.

Figura 3: Apresentam os corpos de prova pintados com os pigmentos
naturais (engobe) a 110 °C e queimados a diferentes temperaturas (500,
750, 950 e 1050 °C).

Verificou-se que com o aumento da temperatura, ocorreu uma variacao da
coloragao significativa nas amostras (Figura 3). Isto deve ter ocorrido devido a
presenca dos 6xidos que em presencga do oxigénio produzido pela queima produzem
esta variacdo e também devido a mudancga cristalograficas ocorridas devido ao
aumento da temperatura. Como por exemplo, o 6xido de titanio que foi clareando a
tinta & medida que se aumentou a temperatura, inclusive nas amostras com maiores

concentragdes de ferro onde se esperava obter tintas mais avermelhadas.
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